Detalle Contiene Sistema Linea Fecha Version
D1/001 DETALLE - TiPICO INSTALACION GEOGARD IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS 31/10/19 V_01

Convenciones Escala

EUCLID GROUP - GEOGARD® LO CAPA BASE ] Permafab I:l GEOGARD® FINISH COAT e : Borde de cubierta .

TO)(EMENT Sin escala
Capa sencilla desgastada 1 gal /100 ft? (16 mils himedos)
Espuma 2 gal /100 ft2 (32 mils himedos)
Concreto 2 gal /100 ft? (32 mils hiumedos)
Sistemas levantados de superficie lisa y techos de bitumen modificado 2 gal /100 ft2 (32 mils humedos)

GEOGARD® LO CAPA BASE

GEOGARD® FINISH COAT se debe aplicar
rendimiento de 1 gal /100 ft2 (16 mi
todas las superficies. -

ULKEM 116 o DYMONIC 100, asegurando
ra minima de 1.5 cm, en cada lado
ormando un angulo de 45°

W,
Las grietas enla superficie mayores a 0.8 mm, se deben
abrir a un minimo de 6.4 mm de ancho x 6.4 mm de
profundidad y sellarlas con un material elastomérico
tipo VULKEM 116, VULKEM 45 SSL, DYMONIC
100 o similares

Placa en concreto PERMAFAB refuerzo y detalle de remates




EUCLID GRO
TOXEMENT

Detalle Contiene Sistema Linea Fecha Version
D1/002 REPARACION SUSTRATO GEOGARD IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS 31/10/19 V_01
Convenciones Escala
GEOGARD® LO CAPA BASE Permafab GEOGARD® FINISH COAT e Borde d biert 3
[ ] FHEE [ orde de cubierta Sin escala

- GEOGARD® FINISH COAT

detalle de remates

~— GEOGARD® LO CAPA BASE

— REPARACION FISURAS
~ ENSISTEMA EXISTENTE

PERMAFAB 4-6 " refuerzo y

GEOGARD® FINISH COAT

PERMAFAB refuerzo y detalle de remates

GEOGARD® LO CAPA BASE




Detalle Contiene Sistema Linea Fecha Version

D1/002 Tratamiento Mediacafia - bordes perimetrales GEOGARD IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS 31/10/19 V_01

Convenciones . E— Escala
EUCLID GROUP - GEOGARD® LO CAPABASE | | Permafab [:| GEOGARD® FINISHCOAT | = - | Borde de cubierta i
TO)(EMENT A Sin escala

GEOGARD® LO CAPA BASE
GEOGARD® FINISH COAT se debe apli

rendimiento de 1 gal /100 ft2 (16 m
todas las superficies.

VULKEM 116 o DYMONIC 100, asegurando
una altura minima de 1.5 cm, en cada lado
del sello, formando un angulo de 45°
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“PERMAFAB refuerzo y detalle de remates
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El sustrato debe contar con las juntas de dilatacion moduladas y selladas, siguiendo las
buenas practicas de ingenieria (como las dadas en el ACI 302) para evitar que la
formacion de grietas y fisuras se calquen sobre el sistema de impermeabilizacidn.
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